NORTECH Basisinformation Verarbeitung: Permanentsysteme

n Untergrundvorbehandlung

Die zu beschichtenden Flachen mussen trocken, tragfahig und frei von Staub, losen Teilen, Olen,
Fett sowie sonstigen Verunreinigungen sein. Der zu beschichtende Untergrund ist gegen
aufsteigende Feuchtigkeit zu schiitzen. Beton vor der Beschichtung ca. 28 Tage ausreagieren
lassen. Fur saugenden Untergriinde empfehlen wir NORTECH hydrophobierende Impragnierung.
Fur glasierte und glatte Untergrinde (Metalle, Fliesen, Klinker; und ahnliche Materialien) empfiehlt
sich der Einsatz des NORTECH 2K hydrophobierender Haftvermittler. Er gewahrleistet einen guten
Verbund mit dem Untergrund mit NORTECH AGL permanent. Die Schichtaufbauten fir OS-A,
0S-B, OS-C Systeme nach ZTV-SIB 90 richten sich nach den Vorschriften des Regelwerkes.

Bei Altanstrichen und schwierigen Untergriinden einen Probeanstrich vornehmen und
gegebenenfalls mit der anwendungstechnischen Beratung Kontakt aufnehmen. Dies empfiehlt sich
grundsatzlich auch fir alle anderen Untergriinde, damit ein optimaler Schichtaufbau genannt
werden kann.

n Beschichtung (Systemphase 1: Graffiti-Prophylaxe)

Die Basis-Komponente und die Harter-Komponente sind im richtigen Mischungsverhéltnis abgefillt.
Beide Komponenten werden unter stetigem Ruhren eingebracht und vermischt. Es ist darauf zu
achten, dass die Harter- Komponente restlos auslauft. Das Durchmischen der beiden Komponenten
erfolgt bei groReren Gebindeeinheiten mit einem mechanischen Ruhrwerk, zumindest Mixvorsatz im
Akku-Schrauber. Sehr griindlich mischen! Unbedingt von den Seiten und vom Boden her aufriihren,
damit sich der Harter auch in senkrechter Richtung gleichmafig verteilt. Es wird so lange gertihrt,
bis die Mischung homogen ist. Die Temperatur der beiden Komponenten sollte beim
Zusammenmischen mindestens die Verarbeitungstemperatur 8°C, idealerweise ca. 15°C betragen.

Die verarbeitungsfertige Mischung wird mit Rolle (empfohlen) oder Pinsel gleichmafiig aufgetragen.
Bis auf das I6sungsmittelfreie Produkt NORTECH Aqua-2K kdnnen die Schutzsysteme auch im
Spritzverfahren (z.B. airless) appliziert werden. Gegebenenfalls durch Zugabe von NORTECH Anti-
Graffiti-Verdinner auf optimierte Verarbeitungsviskositat gemaf den Technischen Merkblattern
einstellen.

Der Auftrag der verarbeitungsfertigen Mischung hat fachgerecht auf dem gereinigten, ggf.
vorbehandelten Untergrund zu erfolgen. Nahere Hinweise finden sich in den Technischen
Datenblattern. Bei kleineren Gebinde-Einheiten und héheren Temperaturen verkirzt sich die
Topfzeit von sonst 4- 8 Std. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht Giber 75 % betragen, die
Verarbeitungstemperatur 8°C nicht unterschreiten und 3°C tber dem Taupunkt liegen.

Bei jeder langeren Arbeitsunterbrechung missen die Arbeitsgerate mit NORTECH Anti-Graffiti-
Verdinner bzw. Wasser bei NORTECH Aqua-2K sorgfaltig gereinigt werden.

Der Anti-Graffiti-Effekt tritt mit der Aushartung ein. Die Aushartezeit ist abhéangig von Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung und kann bis zu 7 Tagen betragen. Wahrend der
Aushartungszeit sind die Flachen vor aul3eren Einflissen (Graffitischmierereien, Feuchtigkeit und
ahnliches) zu schiitzen.
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n Reinigung (Systemphase 2: Graffiti-Entfernung)

Die verunreinigte, aber mit NORTECH Anti-Graffiti-Systemen permanent geschiitzte Flache
(Systemphase 1) mit NORTECH Reiniger-Gel und einem Pinsel (méglichst ohne
Kunststoffeinfassung) gleichméfig und satt einstreichen. Die Einwirkdauer betragt je nach
vorgefundener Farbe 2-15 Minuten. Der Reiniger |6st Spruhfarben, Filzschreiber; Lippenstift und
sonstige l6sungsmittelbasierte Verunreinigungen. Sprihfarben auf Acrylbasis moglichst frisch
entfernen.

Eventuell mit weicher Birste oder Pinsel das Einwirken durch leichte Kreisbewegungen
unterstitzen. Dabei wird erkennbar, ob sich die Farbe bereits vollstandig vom Untergrund gel6st hat.
Das geltste bzw. angequollene Graffiti-Farbmaterial schonend mit saugfahigem Haushaltspapier;
Schwamm oder Wasser entfernen / abspuilen. Anschlie3end die gereinigte Flache mit klarem
Wasser nachspilen. Bei hartnackigen Verschmutzungen kann unter Verlangerung der Einwirkzeit
des Reiniger-Gels eine Wiederholung des Reinigungsvorgangs notwendig sein. Der Untergrund
muss dazu wieder trocken sein. Werkzeuge nach Gebrauch grindlich mit Wasser reinigen.

Hinweis: Bei Einsatz des NORTECH Reiniger-Gels auf ungeschutzten Untergriinden empfehlen wir
eine Uberpriifung der Materialvertraglichkeit. Reinigungsgang sonst wie oben beschrieben
ausfuhren. Quellzeit auf 5 Min beschranken, stattdessen wiederholen. Verbleiben Farbreste, den
Reinigungsvorgang mit NORTECH Reiniger-Gel nach Abtrocknung nochmals vornehmen. Die
Einwirkzeit dann verlangern und die Reinigung mit Blrste intensiv unterstitzen.

n Hinweis auf die Sicherheitsdatenblatter

Hinsichtlich des physiologischen Verhaltens und der Schutzmaflnahmen bei Verarbeitung und
Anwendung des NORTECH Anti-Graffiti-Systems verweisen wir auf die Gebindeetiketten und die
dort angebrachten Hinweise sowie die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter; die Sie jederzeit bei
uns anfordern kdnnen,

n Lagerung

Die Gebinde sind geschlossen, kiihl, trocken und frostfrei nicht langer als 6 Monate zu lagern. Im
Zweifelsfall NORTECH GmbH kontaktieren.

n Sonstiges

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen Basisinformationen ungultig.

Alle Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf
langjahriger Erfahrung mit dem Produkt. Die Angaben erfolgen jedoch ohne Gewahr und sind ohne
Einfluss auf den Inhalt unserer vertraglichen Beziehungen mit dem Kunden In jedem Fall beschrankt
sich unsere Haftung auf den uns zugeflossenen Kaufpreis des jeweils verwendeten Produkts. Wir
empfehlen, die Verarbeitung und Materialmengen auf die jeweiligen drtlichen Verhaltnisse
abzustimmen und sich ggf. durch Musteranlegung von der Eignung unserer Produkte zu
Uberzeugen. Abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter von den Angaben der Technischen
Merkblatter bedurfen der Schriftform.

Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.




