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OS-C-Systeme

Nr. Hersteller Bezeichnung des Systems Zum System gehörende
Komponenten

Datum
Angaben zur
Ausführung

Ablauf-
datum

1 Disbocret Schutzsystem L
Disbocret 716 Feinspachtel (FS)
Disbon 484 Tiefsiegel (G)
Dicbocret 532 Color (OS)

05.1993 05.1998

2
Disbocret 716 Feinspachtel (FS)
Disbon 484 Tiefsiegel (G)
Dicbocret 515 Betonfarbe (OS)

05.1993 05.1998

3

Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH &
Co. Vertriebs KG

64372 Oberramstadt Disbocret Schutzsystem W

Disbocret 716 Feinspachtel (FS)
Dicbocret 515 Betonfarbe (OS) 04.1995 04.1999

4

Heidelberger Bauchemie
GmbH

69181 Leimen

OS-C ZTV-SIB 90
Polyment FS Feinspachtel (FS)
Polyment Color 901 (OS) 07.2000 07.2005

5 ispo-Concretin
   Oberflächenschutzsystem OS-C

ispo Concretin Feinspachtel A (FS)
ispo Concretin Betopncryl (OS) 01.2000 01.2005

6 —
ispo Concretin BE-Spachtel (FS)
ispo Concretin Betoncryl (OS) 01.2000 01.2005

7

ispo GmbH

65830 Kriftel

— ispo Concretin BE-Spachtel (FS)
ispo Concretin FSS farbig (OS) 01.2000 01.2005

8

MBC Moderne
Bauchemie GmbH

53340 Meckenheim

— Radisan PCC-Betonspachtel (FS)
MBC-FS 310 (OS) 08.1996 08.2001

Nafufill KM 102 / Betonflair
WG / WS (OS-C)

Nafufill KM 102 (FS)
Betonflair WG (OS)
Betonflair WS (OS)

 9

Optional:
Als Anti-Graffiti-Schutz mit

Emcephob AGS
oder
Nortech Aqua 2 K

09.1999 09.2004

Nafufill KM 103 / Betonflair
WG / WS (OS-C)

Nafufill KM 103 (FS)
Betonflair WG (OS)
Betonflair WS (OS)

10

MC-Bauchemie
Müller GmbH & Co.

46238 Bottrop

Optional:
Als Anti-Graffiti-Schutz mit

Emcephob AGS

03.2000 03.2005
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11
Nafufill KM 106 / Betonflair
   WG / WS (OS-C)

Nafufill KM 106 (FS)
Betonflair WG (OS)
Betonflair WS (OS)

09.1999 09.2004

12

MC-Bauchemie
Müller GmbH & Co.

46238 Bottrop Nafufill KM 110 / Betonflair
   WG / WS (OS-C)

Nafufill KM 110 (FS)
Betonflair WG (OS)
Betonflair WS (OS)

03.2000 03.2005

13

Pagel-Spezial-Beton
GmbH & Co KG

45355 Essen
O2C PAGEL-Betonschutz MS 05 PAGEL-Spachtel (FS)

O2C PAGEL-Betonschutzfarbe (OS) 10.1999 10.2004

14
PCI Augsburg GmbH

86159 Augsburg
— PCI-Peciment 5 (FS)

PCI-Betonfinish W (OS) 10.1999 10.2004

15

Relius Coatings
GmbH & Co.

26123 Oldenburg

— Relius Betonspachtel fein
Relius Wetterhaut W 12.1999 12.2004

16

Sakret Gebeo
Trockenbaustoffe GmbH

37431 Bad Lauterberg

—
Feinspachtel SAKRET PCC 05 (FS)
SAKRET Wetterhaut W (OS) 06.1998 06.2003

17 Sikagard OS-C 3
Sika Mono Top 620 (FS)
Sikagard 680 S-Betoncolor (OS) 11.1996 11.2001

18 Sikagard OS-C 4
Icoment 520 (FS/D)
Sikagard 680 S-Betoncolor (OS) 10.1996 10.2001

19 Sikagard OS-C 5
Icoment 520 (FS/D)
Sikagard ElastoColor W (OS)

07.1999 07.2004

20 Sikagard OS-C 6
Sika Mono Top 620 (FS)
Sikagard ElastoColor W (OS)

04.2000 04.2005

21

Sika Chemie GmbH

70439 Stuttgart

Sikagard OS-C 7
Sika Mono Top 620 (FS)
Sikagard ElastoColor W (OS) 04.2000 04.2005

22
StoCretec GmbH

79778 Stühlingen
StoCretec C.1 StoCretec TF 200 (FS)

StoCryl V 100 (OS) 10.1999 10.2004

FS = Feinspachtel (Trockenkomponente) D = Dispersionsspachtel (FS)

G = Grundierung OS = hauptsächlich wirksame Oberflächenschutzschicht


